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DRAWWAY EV 105  
Stanseolie 

 
 
ANVENDELSE 
DrawWay EV 105 er en tynd stanseolie med gode 
fordampnings egenskaber, som anvendes til lette stanse- 
og klippeoperationer af stål og aluminium. Dette produkt er 
også velegnet til brug i honeoperationer. 

 

FORDELE 
DrawWay VE 105 har gode fordampnings egenskaber, der 
gør det unødvendigt at rense forarbejdede emner efter 
endt operation. 

 

EGENSKABER 
DrawWay EV 105 er baseret på paraffinsk mineral olie tilsat 
ester for at øge væskens smøreegenskaber. Dette produkt 
giver hurtig fordampning, der efterlader forarbejdede 
emner tøre og rene efter endt operation. 

 

 

TYPISKE ANALYSER 

EGENSKABER METODE ENHED   

Udseende 
Densitet ved 15 °C 
Viscositet ved 40 °C 
Pour Point 
Flammepunkt PM 
Ester indhold 

Visuel 
ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 97 
ASTM D 93 
FTIR 

- 
kg/m³ 
mm²/s 
°C 
°C 
vægt-% 

Klar
819
2.3
-30
108
5.0 

 

 

  

 Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes. 
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